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Batch ZGONH; [ zeores |
HD (nm) pdl ZP (mv) | HD (nm) pdl ZP (mv) | HD (nm) pdl ZP (mv)
1 86,7 0,14 23,8 196,5 0,15 29,9 116,5 0,15 /
2 90,8 0,13 22,9 152,0 0,12 33,7 107,0 0,11 -1,0
3 87,6 0,11 17,4 177,2 0,12 32,9 109,3 0,10 0,4
4 93,2 0,12 24,3 174,2 0,10 33,4 120,4 0,09 0,5
5 88,4 0,19 24,0 125,3 0,10 32,4 121,4 0,11 ED
6 82,9 0,12 24,8 144,3 0,11 323 117,1 0,11 1,3
7 89,1 0,18 24,9 144,2 0,11 35,3 117,6 0,09 -4,6
8 79,7 0,13 27,9 181,0 0,11 37,1 144,2 0,14 2,7
9 88,2 0,14 23,1 229,8 0,18 24,0 177,9 0,14 1,4
10 86,3 0,13 27,5 213,1 0,16 26,6 167,4 0,10 2,0
Mean 169,5 0,13 31,8
Standart
19,2 0,03 3,9
deviation




